Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoff 681 1 O
fir den tragenden Holzleimbau

Anwendungs- Jowapur® 681.10 ist ein fugenfilllender, faserverstarkter Einkomponenten-

beispiele: Klebstoff auf der Basis von Polyurethan. Er hartet durch die Einwirkung der
Holzfeuchte und/oder der Luftfeuchte zu einem wasserunldslichen Harz aus und
wird fir die Herstellung von geklebten tragenden Holzbauteilen verwendet.

Verarbeitungs- Jowapur® 681.10 wurde von der Materialpriifungsanstalt (Otto-Graf-Institut) der

hinweise: Universitat Stuttgart nach EN 15425:2017 geprift. Es wurde festgestellt, dass
der Klebstoff flr die Herstellung von geklebten tragenden Holzbauteilen nach
EN 14080:2013, EN 15497:2014 bzw. EN 16351:2015 eingesetzt werden kann.
Zudem wurden die Gebrauchseigenschaften des Klebstoffes in Anlehnung an
EN 15416-4/5 von der MPA Stuttgart bestimmt.

Auf Grund der Priifergebnisse wurde Jowapur® 681.10 wie folgt eingestuft:

Klebstofftyp: EN 15425 -1-70-GP -0,3 - w

fur allgemeine Zwecke bei der Herstellung von geklebten tragenden
Holzbauteilen aus Fichte, Tanne oder Kiefer, sowie Douglasie nach vorheriger
Oberflachenbehandlung mit Primer Jowat® 409.67.

Klebstofftyp: EN 15425 -1-70-FJ-0,1-w

fur die Klebung von Keilzinkenverbindungen in Lamellen von tragenden
Holzbauteilen aus Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie, europaischer Larche und
kesseldruckimpragnierter Kiefer

Zur Herstellung tragender Holzbauteile gelten die Vorgaben der jeweils anzu-
wendenden nationalen und/oder Europaischen Regelwerke zur Herstellung der
betreffenden Holzbauprodukte (z. B. EN 14080, EN 15497, EN 16351, diverse
ETA etc.). Daruber hinaus sind die Angaben dieses technischen Datenblattes zu
beachten.

Anforderungen Die Eigenschaften der Werkstoffe (z. B. Oberflachenspannung, Weichmacher-

an einen gehalt, ...) und deren Konditionierung sowie die Verarbeitungsbedingungen
hochwertigen (z. B. Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, ...) beeinflussen den Flige-
Klebprozess: prozess und die Klebung. Eigene Versuche unter Beachtung der Alltags-

bedingungen sind deshalb unerlasslich, um prozesssichere Parameter zu
definieren und die Gebrauchstauglichkeit des Produktes sicherzustellen. Fir
eine ideale Klebung sollten die zu klebenden Materialien staub-, 6l-, fettfrei und
trocken sein.

Unsere anwendungstechnische Abteilung und Anwendungsberater bieten
technische Unterstitzung bei Ihrer Auswahl eines fir Ihre Anforderungen
entsprechenden Produktes. Bitte beachten Sie hierbei unsere Hinweise unter
dem Punkt ,Anmerkungen®.

Anwendungs- Maximale Wartezeit: 10 Minuten
parameter: Mindestpressdauer (Flachenklebung): 10 Minuten
Mindestpressdauer (Keilzinkenklebung): gemafl Normvorgabe
Mindestaushartezeit (Keilzinkenklebung): 10 Minuten
Maximal zuldssige Fugendicke: 0,3 mm
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Typische
Kenndaten:

Spezifikation:

Lagerung/
Transport:

Entsorgung:

Verpackung:

Anmerkungen:
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Alle vorgenannten Werte beziehen sich auf eine Verarbeitungstemperatur von
20 °C, 65 % Luftfeuchtigkeit und 12 % Holzfeuchte bei passgenauen Fugen.
Weitere Angaben zu Wartezeit und Mindestpresszeit koénnen den
Verarbeitungsrichtlinien auf den Seiten 3 — 5 dieses technischen Datenblattes
entnommen werden.

Aussehen: beige bis gelblich; enthalt UV-Marker
Dichte bei 20 °C [g/cm?]: ca. 1,15

Kenndaten bestimmt nach Jowat Priifmethoden.

Viskositat bei 20 °C [mPas]: 15.500 £ 2.500
(Brookfield, Spindel 5, 20 UPM)
Feststoffgehalt, 2 h bei 90 °C [%]: 99,0+ 1,0

(Jowat Priifmethode)

In gut verschlossenen Originalgebinden trocken und kahl (15 — 25 °C) lagern.
Der Klebstoff darf zu keiner Zeit Temperaturen von < 5 °C ausgesetzt werden.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett.

Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist die Eignung des Produktes fir
Ihren jeweiligen Anwendungsfall erneut zu verifizieren.

Ausgeharteter Klebstoff Uber Hausmdllentsorgung.
Informationen zu Gebinden und Packungseinheiten erhalten Sie auf Anfrage.

Weitere Hinweise zur Sicherheit, dem Umgang, Transport und der Entsor-
gung sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben in diesem Datenblatt stlitzen sich auf die Ergebnisse der
Zulassungspriufungen und von uns selbst durchgeflihrte Laborprifungen. Sie
kdnnen allerdings nicht alle Parameter abdecken, die in dem jeweiligen
Anwendungsfall zu berucksichtigen sind und sind deshalb unverbindlich und
dienen nicht als Ersatz fur die erforderlichen Kundenversuche. Die Angaben
stellen keine Beschaffenheitsgarantie im Rechtssinne dar. Vorbehaltlich
anderslautender Vereinbarungen mit unseren Kunden gelten die unter dem
Punkt ,Spezifikation aufgefihrten Werte als abschlieRend vereinbarte
Produkteigenschaften. Aus den hierin enthaltenen Informationen und auch aus
der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfligung gestellten technischen
Beratungsdienstes kdnnen keine rechtlichen Anspriche hergeleitet werden.
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Zur Herstellung tragender Holzbauteile sind die Vorgaben der jeweils anzuwendenden
nationalen und/oder Europdischen Regelwerke zur Herstellung der betreffenden
Holzbauprodukte (z. B. EN 14080, EN 15497, EN 16351, ETA, etc.), sowie die nachfolgenden
Punkte zu beachten.

Allgemeine Jowapur® 681.10 ist ein sofort einsatzfahiger Klebstoff fiir die holzverarbeitende

Informationen: Industrie. Wegen des Isocyanatgehaltes ist jeglicher Hautkontakt mit noch nicht
ausgehartetem Jowapur® 681.10 zu vermeiden (siehe auch Hinweise in den
nachfolgenden VorsichtsmafRnahmen).

Da die reaktiven Gruppen des Klebstoffes mit Feuchtigkeit reagieren,
verschlechtern sich die Verarbeitungseigenschaften des gelagerten Klebstoffes
durch vorzeitigen Feuchteeinfluss betrachtlich. Deshalb missen Behalter mit
Jowapur® 681.10 immer verschlossen sein. Gebinde mit Jowapur® 681.10,
welche in der Fertigung eingesetzt werden, miissen mit einem feuchtigkeitsab-
sorbierenden Zuluftfilter (Silicagel) ausgestattet und der Klebstoff durch ein
komplett geschlossenes, zur Verarbeitung von Polyurethanklebstoffen
geeignetes Auftragssystem appliziert werden.

Jowapur® 681.10 klebt viele Materialien, auch Metall. Um zu vermeiden, dass
der Klebstoff mit Metall in Beriihrung kommt, wird die Verwendung eines fiir
PUR-Klebstoffe geeigneten Jowat® Trennmittels und/oder eines beschichteten
Schutzpapiers empfohlen

Holz: Die in den jeweils anzuwendenden Produktnormen festgelegten Vorschriften fir
die Herstellung tragender Holzbauteile sind zu beachten.

Die Oberflachen der Lamellen missen vor der Klebung gehobelt oder ahnlich
behandelt werden. Das Hobeln darf frihestens 24 Stunden vor der Klebung
durchgefihrt werden, es sei denn, die Holzart und die Lagerbedingungen sind
so beschaffen, dass keine unannehmbaren Veranderungen der Oberflachen
eintreten. Bei schwer zu klebenden Holzarten, z. B. harzreichen Holzern, ist das
Hobeln innerhalb von 6 Stunden vor der Klebung durchzufiihren.

Da eine vorhandene Mindestfeuchtigkeit fir das Ausharten eines PUR-
Klebstoffes entscheidend ist, darf bei der Verwendung von Jowapur® 681.10 die
Holzfeuchte der zu klebenden Oberflachen 8 % nicht unterschreiten. Bei
Holzfeuchten unterhalb von 8 % kann die notwendige Mindestfeuchtigkeit auch
durch einen zusatzlichen Wasser-Spriihauftrag erreicht werden, jedoch ist dies
zuvor mit dem anwendungstechnischen Service der Jowat SE abzustimmen.
Sofern eine zusétzliche Befeuchtung vorgesehen werden soll, darf die
aufgegebene Wassermenge 10 % der Klebstoffauftragsmenge nicht Uber-
schreiten. Der Sprihauftrag und die aufgebrachte Wassermenge sind zu
dokumentieren.

Wahrend des Herstellprozesses ist eine Mindest-Holztemperatur von 18 °C
einzuhalten.

Klebstoffauftrag: Der Klebstoffauftrag von Jowapur® 681.10 erfolgt mittels eines geschlossenen

Auftragssystems ohne Zutritt von Luftfeuchtigkeit direkt aus dem Anlieferungs-
behalter.
Bei der Klebung von Keilzinkenverbindungen kann der Auftrag einseitig oder
beidseitig erfolgen, sowohl mittels eines Auftragskammes, als auch mit
berihrungslosen Auftragssystemen. Die Bestimmungen der jeweils anzuwen-
denden technischen Regelwerke hinsichtlich notwendiger Uberwachungs-
malnahmen sind zu beachten.

Fortsetzung auf Seite 4
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Die Klebstoffauftragsmenge ist so zu wahlen, dass nach der Pressung eine voll-
flachige Benetzung der Flgeteile gewahrleistet ist. Der Richtwert fur die
Klebstoffauftragsmenge liegt bei Keilzinkenklebungen in einem Bereich von
120 - 160 g/m>.

Bei Flachenklebungen erfolgt der Klebstoffauftrag Ublicherweise mittels
automatischer Auftragsanlage in Raupenform auf eines der beiden Fligeteile. Der
Richtwert fir die Klebstoffauftragsmenge betragt 140 — 200 g/m? und ist so zu
wahlen, dass nach der Pressung eine vollflachige Benetzung beider Fligeteile
gewahrleistet ist. Da die notwendige Auftragsmenge von der Fugendicke, der
GleichmaRigkeit des Auftrages und der Struktur der zu klebenden Oberflachen
abhangt, ist eine exakte Angabe im Vorfeld leider nicht moglich.

Eine mogliche Unterschreitung der vorgenannten Klebstoffauftragsmengen ist
vor Anwendung mit dem anwendungstechnischen Service der Jowat SE
abzustimmen und freizugeben.

Wartezeit: Die Wartezeit umfasst die Zeitspanne zwischen dem Beginn des Klebstoff-
auftrages bis zum Einsetzen des vollen Pressdruckes und sollte so kurz wie
mdglich gehalten werden. Sie wird u. a. durch die Luftfeuchtigkeit, die Holz-
feuchte, die Temperatur und die Klebstoffauftragsmenge beeinflusst.

Fir den Jowapur® 681.10 betragt die maximale Wartezeit bei einer Temperatur
von 20 °C, einer Holzfeuchte von 12 % und einer relativen Luftfeuchte von 65 %
maximal 10 Minuten, verkirzt sich jedoch mit zunehmender Holzfeuchte und
steigender Temperatur.

Es muss gewahrleistet sein, dass die Verpressung der zu klebenden Teile
innerhalb der Zeit erfolgt, in der noch keine Hautbildung am Klebstoff
aufgetreten und dieser noch voll klebfahig ist. Aus der Fuge austretender, noch
flissiger Klebstoff ist ein Zeichen dafiir, dass die zulassige Wartezeit nicht
Uberschritten wurde.

Presszeit: Bei Keilzinkenverbindungen muss der vorgegebene Pressdruck je nach
anzuwendender Produktnorm und hergestelltem Produkt fir mindestens 1 oder
2 Sekunden auf die Verbindung aufgebracht werden. Anschlielend sind mit
Jowapur® 681.10 geklebte Teile fiir eine Mindestaushartezeit von 10 Minuten
zu lagern (Temperatur 20 °C, Holzfeuchte 12 %). Hohere Temperaturen und ein
groReres Feuchteangebot verkirzen die Mindestaushartezeit, niedrigere
Temperaturen und ein geringeres Feuchteangebot verlangern diese.

Wahrend der Aushartezeit sind mechanische Beanspruchungen auf die
geklebten Teile unbedingt zu vermeiden. Das nicht voll ausgehartete
keilgezinkte Holz muss so bewegt werden, dass der Aushartungsprozess nicht
durch Verformung oder Vibration beeintrachtigt wird.

Bei Flachenklebungen ist die Presszeit insbesondere von der Auftragsmenge,
der Temperatur, dem Feuchteangebot und der auf die Klebstofffuge wirkenden
Spannungen abhangig. Bei einer Temperatur von 20 °C, einer Holzfeuchte von
12 % und passgenauen Fugen (ca. 0,1 mm) betragt die Mindestpresszeit fir mit
Jowapur® 681.10 geklebte Teile 10 Minuten.

Hohere Temperaturen und ein grofkeres Feuchteangebot verkirzen die
Mindestpresszeit, niedrigere Temperaturen und ein geringeres Feuchteangebot
verlangern diese, ebenso wie grolRere Auftragsmengen und Fugendicken.

Ist eine passgenaue Fuge nicht gewahrleistet (maximal zulassig bis 0,3 mm),
muss die Presszeit mindestens 110 Minuten betragen. Die genaue Presszeit ist
in jedem Einzelfall auf Basis der gegebenen Voraussetzungen gesondert
festzulegen.
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Nachlagerzeit: Nach Ablauf der Aushartezeit (Keilzinkenverbindung) beziehungsweise der
Presszeit (Flachenklebungen) miissen die mit Jowapur® 681.10 geklebten Teile
fur 1 weitere Stunde bei einer Temperatur von mindestens 18 °C nachgelagert
werden. Sofern die geklebten Teile eine Holzfeuchte von unter 12 % aufweisen,
verlangert sich die Nachlagerzeit entsprechend. Bereits wahrend der
Nachlagerzeit kdnnen die Teile weiterbearbeitet werden, allerdings sind die
geklebten Teile so zu bewegen, dass der Nachhartungsprozess weder durch
Verformung noch durch Schwingungen beeintrachtigt wird. Anschlief’end
kénnen die geklebten Teile auch niedrigeren Temperaturen ausgesetzt werden.

Der endgiltigen Belastung im Einsatz darf das geklebte Holz erst nach
Erreichen der Endfestigkeit ausgesetzt werden, was bei 20 °C und 12 %
Holzfeuchte nach ca. 24 Stunden der Fall ist.

Pressdruck: Bei der Herstellung von Keilzinkenverbindungen muss der longitudinal aufge-
brachte Pressdruck gemaR der jeweiligen technischen Regelwerke entspre-
chend der Keilzinkenlange angepasst werden. Um eine passgenaue Fuge und
ein korrektes Zinkenspiel zu gewahrleisten wird gemals Norm je nach
eingesetztem Profil ein Druck von ca. 7,5 — 10,0 N/mm? empfohlen.

Bei Flachenklebungen ist der Pressdruck so zu wahlen, dass eine optimale
Passung der Flgeteile und damit eine moglichst geringe Fugendicke gewahr-
leistet ist. Bei der Herstellung von Brettschichtholz und Brettsperrholz aus
Nadelholz wird gemafl Norm ein Pressdruck von 0,6 — 1,0 N/mm? empfohlen.
Sofern Produkt oder anlagentechnisch bedingt andere Pressdriicke
angewendet werden sollen, ist dies zuvor mit dem anwendungstechnischen
Service der Jowat SE abzustimmen.

Reinigung: Klebstoffdiisen und Auftragskdmme missen in regelmafligen Intervallen
gereinigt werden. Ist das Auftragsgerat nicht luftdicht abgeschlossen, kann der
Klebstoff in dessen Inneren reagieren und muss daher unmittelbar entfernt und
alle betroffenen Teile gereinigt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der
Klebstoff im Auftragsgerat vollstandig aushartet.

Durchreagierter Klebstoff ist unldslich und muss abgeschabt werden. Darauf
folgt ein Eintauchen der betreffenden Gerateteile in Jowat® Reiniger 402.38.

Schlauchkupplungen und alle Maschinenteile, welche mit Klebstoff in
Beriihrung kommen, sollten mit einem fiir PUR-Klebstoffe geeigneten Jowat®
Trennmittel geschiitzt werden. Es wird empfohlen, die Austrittséffnungen der
Dusen bzw. der Kdmme am Ende jedes Arbeitstages zu reinigen und mit dem
vorgenannten Jowat® Trennmittel zu versiegeln. Somit wird der Klebstoff
wahrend der Standzeit vor Luftfeuchtigkeit geschutzt.

Vorsichts- Der Klebstoff Jowapur® 681.10 und das Jowat® Reinigungsmittel 402.38 kénnen
mafRnahmen: unter Einhaltung der bei dem Umgang mit Chemikalien tblichen Sicherheitsvor-
kehrungen sicher verarbeitet werden.
Zum Beispiel muss vermieden werden, dass Reinigungsmittel oder nicht ausge-
harteter Klebstoff mit der Haut oder den Augen in Berihrung kommt. Es wird
daher der Gebrauch von Schutzhandschuhen und Schutzbrillen beim direkten
Umgang mit dem Klebstoff empfohlen, auch sollte fiir eine ausreichende Durch-
IGftung wahrend der Anwendung gesorgt werden.
Ansonsten verweisen wir auf die Sicherheitsdatenblatter fiir Jowapur® 681.10,
sowie die der Jowat® Trennmittel und Jowat® Reinigungsmittel.
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Hinweise in eigener Sache

Das Kleben gewinnt als eine der rationellsten Verbindungstechniken standig an Bedeutung und
erobert sich neue Anwendungsgebiete. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Werkstoffe, die es zu
verbinden gilt, in einem rasanten Tempo zu. Neue Verfahren und Gerate zur Verarbeitung der
Klebstoffe werden entwickelt.

Diesem standigen Wandel tragt Jowat durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit
Rechnung. Ein qualifiziertes Team von Chemikern und Ingenieuren arbeitet innovativ daran, dass
Sie als Kunde optimal beraten werden und den fiir lnre Anwendung geeigneten Klebstoff erhalten.

Unsere Angaben stitzen wir auf von uns selbst durchgefiihrte Laborprifungen und
Praxiserfahrungen unserer Kunden. Sie kénnen allerdings nicht alle Parameter abdecken, die in
dem jeweiligen Anwendungsfall zu berlcksichtigen sind und sind insofern unverbindlich. Bitte
erkundigen Sie sich in jedem Fall bei unserer anwendungstechnischen Abteilung nach dem
aktuellen technischen Stand des Produktes und fordern Sie das aktuellste Datenblatt an. Ein Einsatz
ohne diese VorsichtsmafRnahme fallt in Ihren Risikobereich.

Eine Prifung der von uns hergestellten Klebstoffe auf ihre Eignung fiir den jeweiligen
Anwendungsfall durch den Anwender selbst ist daher unerlasslich. Das gilt sowohl bei der
erstmaligen Bemusterung eines Produktes wie auch bei Anderungen in einer laufenden Produktion.

Neukunden weisen wir daher auf die Notwendigkeit hin, die von uns vorgestellten Klebstoffe an
Originalteilen unter Betriebsbedingungen auf ihre Einsatzmdglichkeit zu prifen. Hergestellte
Klebungen mussen anschlielend den tatsachlich auftretenden Bedingungen ausgesetzt und
beurteilt werden. Diese Priifung ist unerlasslich.

Kunden, die in einer laufenden Produktion Veréanderungen vornehmen, bitten wir, uns dariiber in
Kenntnis zu setzen. Das ist gleichermalen bei der Anderung von Maschinenparametern wie bei
einem Wechsel der zu klebenden Substrate nétig. Nur dann ist Jowat in der Lage, dem aktuellen
Wissensstand entsprechende Kenntnisse an den Klebstoffverarbeiter weiterzugeben.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen in der Praxis und sind keine
Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Aus diesen Angaben wie
aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfugung gestellten technischen
Beratungsdienstes kann keine Verbindlichkeit abgeleitet werden.
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